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KARTA TECHNICZNA
PURAL PES 5L.2870163T000 (EX 5028A7016) SZARY SM HG TS X R7016 QUALICOAT P-0238

Sklad

Proszek na bazie poliestrowych karboksylowanych zywic nasyconych i utwardzaczy alternatywnych dla TGIC
wybranych ze wzgledu na ich odporno$¢ na warunki zewngtrzne.

Sformutowana z pigmentami i dodatkami specjalnie dobranymi dla wysokiej odporno$ci na promienie UV i
czynniki atmosferyczne.

Zalecane zastosowania

Proszek przeznaczony do ekspozycji na zewnatrz, gdzie wyraza swoje niezwykte wlasciwosci odpornosci na
kredowanie i1 najlepsze wariacje kolorow.

Malowanie okien aluminiowych i zelaznych w budynkach, elementach o$wietleniowych, korpusach maszyn
rolniczych i przemystowych.

Aby uzyskac dobrg ochrong, konieczne jest natryskiwanie §redniej grubosci 70-80 mikronow.

Wstepna obrébka podloza

Proszki przywieraja do wigkszosci powierzchni metalowych pod warunkiem, ze sg suche, czyste i odtluszczone.
Wymagana jest chemiczna obrobka wstgpna powierzchni w celu poprawy odporno$¢ na korozje w oparciu o
rodzaj metalicznego nos$nika.

Malowanie

Ten proszek nadaje si¢ do stosowania z urzagdzeniami do natryskiwania elektrostatycznego, ktoérych napigcie
wynosi od 40 do 90 KV. Gdzie obecny jest skrét ,, TS, nasze produkty wspotpracujg rowniez z pistoletami
tryboelektrycznymi. Roznica grubos$ci natozonej powtoki moze spowodowa¢ modyfikacje wygladu
utwardzonej powloki. W przypadku produktéw o specjalnych efektach stosowanie natrysku nie jest zalecane, z
wyjatkiem produktéw bonderyzowanych.

Warunki polimeryzacji
180 °© Cx 20 min

Charakterystyka po polimeryzacji (zastosowanie na elemencie stalowym )

Rysunek Erichsena: >=5mm ISO 1520
Test zginania trzpienia: >=4 mm ISO 1519
Odpornos$¢ na uderzenia:  >=2,5 Nm ASTM D2794
Twardos¢ Buchholza: >=80 ISO 2815
Test cigcia krzyzowego: Gt0 ISO 2409
Potysk 60 °: 60 - 80 potysk ISO 2813

Odpornos$¢ chemiczna
Produkt ma dobra odpornos¢ na wigkszo$¢ 10% kwasow i na alkohol etylowy w temperaturze pokojowe;j
(25°0).
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W przypadku konkretnych zadan zapraszamy do kontaktu z nasza pomocg techniczna.
Odpornos¢ na korozje (aplikacja na spoiwo zelazowo-fosforanowe)

Komora wilgotnosci:

Komora wilgotnosci: Po 500 godzinach bez zmian. ISO 6270
Kesternich: Po 10 cyklach brak utraty przyczepnosci. ISO 3231
Spray solny: Po 1000 godzinach <1 mm penetracji. ISO 9227

Przyspieszone starzenie (QUV-B) (313 nm) przy cyklu QUV / SE 4 godziny, kondensacja przy 40°C /4 h
naswietlanie 50 ° C (0,75 W / m? / nm. Aplikacja na panelu aluminiowym)
Test: Po 300 godzinach - utrata potysku <= 50%

Przechowywanie

Mozna si¢ spodziewac okresu przechowywania wynoszacego co najmniej 6 miesiecy od daty zatadunku, pod
warunkiem ze opakowania pozostang zamknigte i przechowywane w chtodnym, suchym miejscu ponizej

30°C.

Powyzsze dane s3 wynikiem starannych badan i naszego dlugiego doswiadczenia, niemniej jednak biorac pod
uwage duza liczbg czynnikow, z ktorymi si¢ zgadzamy okresl warto$ci w niniejszej karcie danych technicznych,
uzytkownik begdzie miat obowigzek spenienia najlepszych warunkdéw, aby uzyskac¢ najlepszy wynik.

Ten produkt jest przeznaczony tylko dla profesjonalnego uzytku. Manipulacja produktem z utylizatora

muszg by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi stosowania farb proszkowych i informacjami opisanymi w naszej
karcie technicznej przestanej razem z samym produktem.
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